














Resumo 

A reparação das feridas é um evento bastante complexo, que envolve a 

interação de diversos componentes celulares e bioquímicos e tende a se 

realizar com ou sem a intervenção do cirurgião. 

Entretanto, quando tratada através de sua imobilização por meio de 

suturas, colas ou outros artifícios, tende a ocorrer de forma mais rápida e com 

melhores resultados funcionais e estéticos. 

Uma vez que os fios de sutura são dispositivos que mantém os tecidos 

na posição desejada e que são considerados ideais os fios que cumpram 

exigências tais como ausência de reações teciduais, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar a resposta tecidual frente à utilização de quatro diferentes 

fios de sutura absorvíveis, a saber, Catgut simples, Monocryl® , Vicryl® e Vicryl 

Rapide®, estudando histologicamente a gengiva humana hiperplasiada, após 

sete dias de implantação deste material. 

Os resultados histológicos nos levaram a concluir que o Vicryl Rapide® 

foi o fio que menor reação tecidual causou. 

Acreditamos poder indicar este material nas ocasiões em que seja 

necessária a utilização de uma sutura absorvível, pois o mesmo alia um menor 

tempo de absorção, descrito em todos os trabalhos experimentais, a uma baixa 

capilaridade pela maior aproximação dos filamentos e um menor infiltrado 

inflamatório agudo. 

Descritores - fios de sutura absorvíveis, reações teciduais, gengiva 

humana hiperplasiada, biomateriais, colágeno, poligalactina, poliglecaprone. 
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